TAM

Komirkovy polykarbonat Polykarbonat

Montazni navod

Skladovani desek
— Doporucujeme vnitfni uskladnéni.

— V pfipadé venkovniho uskladnéni je prikryjte bilou PE félii, uzaviete oteviené konce komurek (zalepenim antidust
paskou), aby nedochazelo k vnikani prachu a necistot.

Priprava konstrukce pergoly

- Sitka typizovanych desek je 1050 mm nebo 2100 mm. Délka 2, 3, 4, 5, 6 nebo 7 m. Pfi navrhovani rozméri
konstrukce pergoly vychazejte z téchto rozméra — vyhnete se tak zbytenym profezim.

— Deska mlze presahovat pres konstrukci max. 100 mm
nebo muaze kongit zarover s nosnou konstrukci.

— Sklon zastfeSeni min 5° (= 90 mm / m), aby byl zajistén

odtok dedtové vody a spolehlivost té&snéni vcetné 5° = 80 mmim
samocisticiho efektu desek deStovou vodou.

— Konstrukce muize byt vyrobena ze dfeva, oceli i hliniku. Na
barvé konstrukce nezalezi.

— Maximalni délka konstrukce 7000 mm.

— Podélné nosniky musi byt kvali montazi Siroké min. 60 mm.

— PFiéné nosniky doporucujeme do konstrukce doplnit kvuli pfipadnému prohybani polykarbonatu pod vahou snéhu.
Musi byt zadlabany do konstrukce. Maximalni vzdalenost pfiénych nosnik( 800 mm.

— Podélné i pfiéné nosniky musi tvofit rovinu tak, aby desky byly podloZzeny po vSech tyfech stranach!

— Zatézové grafy vyrobce naleznete na nasich webovych

strankach. Doporuc¢ujeme u 10 mm desek max.

mezikrokevni vzdalenost 1 m. U 16 mm desek také, ale

jiz neni tfeba doplfiovat pficnymi latémi.

— Dilatacni mezera (= dilatace — roztaznost desky vlivem

teplotnich  zmén).mezi deskami min 20 mm.

POZOR! Tepelna dilatace je az3 mm /1 m.

cca 1050 rnnﬂ

Ohgbani dutinek
— Pokud planujete obloukovy tvar, je potfeba pfipravit nosnou konstrukci v pozadovaném tvaru tak, aby desky tvar
kopirovaly. Desky se ohybaji POUZE ve sméru dutinek!
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— Polomér ohybu je dany tloustkou desky. Maximaini poloméry ohybu jednotlivych desek uvadime na nasSich

webovych strankach a fidi se doporu¢enim vyrobce (viz technické listy vyrobcl na www.polykarbonatznojmo.cz)
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Rezani desek

— Ochranou félii nesundavejte! Deska se feZe i montuje v€etné ochranné félie. Strhnete ji az po Uplném
namontovani desky.

— Na ochranou félii vyznacte pozadované rozmery.

- Reazat Ize: vysokootagkovou pilou (do 4500 ot./min.) s vicezubym kotoudem na plasty. Do tloustky desky 10 mm
Ize pouzit niiz.

— Doporucujeme Ffezat za pomoci vodici listy.

— Pokud se desky upravuji v Sifce, je nejvhodnéjsi, aby fez probihal max. 3 mm od stény kom{rky. Jinak mize dojit
k deformaci desky pfi utahovani horni liSty a ke vzniku netésnosti.

— Pripadné piliny vniklé do komurek Ize lehce odstranit kompresorem nebo vyfukovou stranou vysavace. MenSi

ucinnost ma opatrné poklepani otevienou stranou desky o zem.

2
Montaz
— Tésnici pryz — VSechny svislé hlavni nosniky opatfete samolepici té€snici pryzi. Doporu€ujeme pryz pfipevnit navic
napf. sponkovackou.
— Na desky Ize Slapat jen v pfipadé, kdyZ je podloZite prknem, které roznese tlak.
/: z /A /A___/A
— Deska mlzZe prfesahovat pres konstrukci max. 100 mm nebo muze kongit zarovern s nosnou konstrukci. Montaz
s pfesazenim a bez pfesazeni se lisi.
S pfesazenim Bez presazeni
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Polykarbonat

Smeér desek — Komurkovy polykarbonat montujte komuarkami vzdy po sméru toku vody.
Ochranna félie — Desku montujte vzdy ochrannou félii smé&rem ven — k slunci — pod félii je ochranna UV vrstva.

Ochranou fdlii strhnéte jen tam, kde budete desku pravé upeviiovat! Na zbytku plochy ji ponechejte az do Uplného

zaveéru.

Uzavieni konci komiirek — Konce desek je potfeba dobie utésnit proti prachu a nedistotam.

o Horni stranu desky co nejvice (napf. zalepenim AL nebo antidust paskou + ukon€ovacim ,U“ profilem).

o Spodni stranu desek je tfeba utésnit jen proti prachu a hmyzu (napf. jen ,U“ profilem nebo perforovanou
paskou + ,U“ profilem). Paska lépe zamezuj vnikani prachu a hmyzu do komurek, ale zarovefi umoznuje
odvétravani komarek.

Dilatace desek — Pfi montazi je nutné pocitat s tepelnou

dilataci (roztaznosti) desek —az 3 mm / 1 m do vSech stran.

Proto je pouzivan systém beztmelého montovani.

Nespojujte desky lepenim! Desky jsou upevriovany pomoci

pfitlaénych list s pryzovym té&snénim. Mezi jednotlivymi

deskami dodrzujte mezeru 20 mm, kterou prekryjte pfitlacnou
listou.

Vrtani — Pro vrtani list a polykarbonatu Ize pouzit bézné
ocelove vrtaky bez zménéného nabrusu. Nepouzivejte zadné
fezné oleje ani chladici emulze.

Pritlacna lista — Neni predvrtana. Upeviuje se Srouby. Vzdalenost mezi Srouby by neméla byt vétsi nez 330 mm.
Hlinikové pritlacné listy je mozné pouzit bud na krajich a v misté spoje, nebo na kazdy svisly nosnik. LiSty je vhodné

doplnit ze spodni strany plastovou krytkou.

>
b [ SROUB + PODLOZKA
e ‘ IS e HLINIKOVA KRYCI LISTA
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———————— SPODNIi PRYZ

NOSNA KONSTRUKCE

Pripevnéni — Polykarbonatové desky je nutné ke konstrukci pfiSroubovat, aby napf. vlivem dilatace a pohybu po
konstrukci desek nesjizdély dolu. Pouzivaji se pfitlacné ter€iky s nylonovou nebo silikonovou podlozkou. Max.
vzdalenost mezi Srouby 500 mm. Kvuli zatizeni vétrem doporu€ujeme min. primér 50 mm. Je potifeba brat ohled
na dilataci a vrtat otvory o 3 - 4 mm vétsi, nez je prGmér Sroubu.

Pokud montujete desky Siroké jen pfes 1 pole, je vhodné zajistit je proti posunu smérem doll napf. ocelovym L.
Utésnéni — Na zavér montaze nasadte nahofe a dole ukoncovaci ,U“ profily a uzavfete tak komurky. V mistech,
kde hrozi Spatné tésnéni dotésnéte silikonovym tmelem vhodny pro polykarbonat (napf. silikon neutral).
Ukon&ovaci ,U* profily dodavame polykarbonatové nebo hlinikové. U polykarbonatovych hrozi odpadavani napft.

v obdobi tani snéhu. Proto doporu€ujeme pouziti hlinikovych ,U“ profild (viz nasledujici obrazek).
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Polykarbonat
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Polykarbonat

: 4 4 Polykarbonat
4 U profil

T Ocelovée L
U profil

Spodni pryz

Trém

KRYTKA

Dokonéeni — Sejméte zbytky ochranné félie. Nenechavejte ji na desce — vlivem sluneéniho zafeni a vlhkosti by
doslo ke ztefeni a nepujde odstranit.

Cisténi desek

Cisténi provadéjte pouze vlaznou vodou, pfipadné slabym roztokem mydla. Pouzijte mékky hadFik, houbu (ne s
drsny povrchem) nebo tlakovy disti€.

NEPOUZIVEJTE: gumové stérky, Ziletky, kartace, kostata, houby s drsnym povrchem apod. Redidla a chemické
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prostfedky jsou naprosto nevhodna. Doslo by k ponigeni struktury desky a ochranného UV vrstvy.

Aktualizovano 02/2019

Potrebujete poradit? Nevahejte nas kontaktovat na nize uvedenych

kontaktech.

Vas tgm oddéleni polykarbonatu

TAM KOVO s.r.o.

1'AM Pavlice 63 www.tamznojmo.cz

671 56 Greslové Myto info@tamznojmo.cz
Polykarbonat IC: 02418436 Telefon: 515 221 057

DIC: CZ02418436 Mobil: 739 013 607




